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Page 5, Figure 1 

Replace Figure 1 with the following figure and legend. 

Remplacer la Figure 1 par la figure et légende suivantes. 
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Key  Légende 

1 roughness profile 1 profil de rugosité 
2 waviness profile 2 profil d'ondulation 

X Wavelength. X Longueur d'onde. 
Y Transmission, %. Y Transmission, %. 
 

NOTE The cut-offs are not drawn to scale. 

NOTE Les longueurs d'onde de coupure ne sont pas dessinées à l'échelle. 

Figure 1 — Transmission characteristics of roughness and waviness profiles 

Figure 1 — Caractéristiques de transmission des profils de rugosité et d'ondulation 
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